Вопросы к экзамену по дисциплине

«Технология  изделий из кожи»

Специальность 070602 «Дизайн»

3 курс 5 семестр

1. Антропометрические свойства обуви. Размер, полнота. Внешняя и внутренняя форма обуви

2. Конструкция обуви. Виды обуви
3. Физиологические свойства обуви

4. Гигиенические свойства обуви

5. Надёжность обуви

6. Классификация деталей верха обуви по месту расположения в обуви

7. Классификация деталей по степени ответственности

8. Требования к наружным, внутренним, промежуточным деталям верха обуви

9. Виды отходов при раскрое

10. Способы и системы раскроя

11. Показатели использования материалов при раскрое

12. Технологический процесс раскроя. Правила размещения деталей на коже

13. Классификация деталей низа. Конструкции подошв и стелек

14. Требования к подошвам, стелькам, геленкам, простилкам

15. Обработка видимых краёв деталей верха обуви: загибка, выворотка

16. Обработка видимых краёв деталей верха обуви: окантовка, обжиг

17. Характеристика операций: выравнивание и спускание краёв деталей верха обуви

18. Характеристика операции: клеймение деталей верха

19. Характеристика операций: наклеивание и дублирование межподкладки

20. Основные операции по обработке деталей низа

21. Обработка подошв

22. Виды заготовочных швов

23. Факторы, влияющие на прочность шва

24. Деление заготовок базовых конструкций на узлы

25. Технология сборки ботинок с настрочной союзкой

26. Технология сборки полуботинок с настрочными берцами

27. Технология сборки туфель

28. Назначение и структура процесса формования верха обуви. Условия получения формоустойчивой обуви

29. Классификация способов формования

30. Перечень операций по подготовке к формованию верха обуви

31. Характеристика операций: вклеивание задника и предварительное формование пяточной части заготовки

32. Назначение и способы увлажнения заготовок перед формованием

33. Характеристика внешнего обтяжно-затяжного способа формования

34. Характеристика гвоздевой затяжки заготовок

35. Клеевая затяжка заготовок и её достоинства

36. Современная технология комбинированной затяжки

37. Способы фиксации формы обуви после формования

38. Классификация методов крепления низа обуви. Потребительские свойства обуви

39. Классификация методов крепления низа обуви и их технико-экономические показатели

40. Характеристика клеевого метода крепления низа обуви

41. Подготовка следа затянутой обуви к приклеиванию подошв

42. Виды клеев для приклеивания подошв. Намазка следа обуви и подготовка подошв к приклеиванию

43. Характеристика операции: Активация клеевых плёнок и приклеивание подошв 

44. Характеристика литьевого метода прикрепления низа

45. Сущность метода литья ПВХ и технологический процесс литья

46. Сущность метода литья ПУ («жидкого формования») и технологический процесс литья

47. Назначение и классификация отделочных операций. Пути совершенствования отделки обуви

48. Технология отделки низа из кожи и ИМ

49. Отделка верха обуви

50. Показатели качества обуви

51. Формы и методы контроля качества  обуви

52. Методы определения показателей качества обуви

53. Факторы, влияющие на качество обуви

Составила  Воистинова В.В.

Председатель комиссии:

Клинушкина Н.А.
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